
 

監視化学物質の分解性及び蓄積性に関する情報 

 

平成２４年１月２７日 

 

（１）α－（ジフルオロメチル）－ω－（ジフルオロメトキシ）ポリ[オキシ（ジフルオロ

メチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン）]の分解度試験要約 

 

（２）α－（ジフルオロメチル）－ω－（ジフルオロメトキシ）ポリ[オキシ（ジフルオロ

メチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン）]の濃縮度試験結果報告書 

 

（参考１）ポリ（オキシペルフルオロ－ｎ－アルキレン（Ｃ＝１及び２））の審査情報 

 

（参考２）α－（ジフルオロメチル）－ω－（ジフルオロメトキシ）ポリ（ｎ＝０～２）（オ

キシジフルオロメチレン－ｃｏ－（オキシテトラフルオロエチレン）の審査情報 

資料２－３ 


